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| PROCES VERBAL D'ESSAIS SUR GRAVIER
Analyse granulométrique X NF EN 933-1 iLos Angeles X NF EN 1097-2
Densité apparente NF EN 933-3 iFragmentation dynamique NF EN 1097-2
Poids specifique NF EN 933-6 gDate des essais: Du 07/05/2018 au 17/05/2018
Micro Deval en présence d'Eau X NF EN 1097-1
N° Dossier : 2018/DRFQ/L/0386 Date de réception : 03/05/2018
Chantier ; CARRIERE SISAG (ATTINGUE) Prélévé par : CLIENT
N° PV : 0424/GR - 01/2018 Nature du matériau : Gravier
Client : SISAG Classe nominale : 4/6
ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF P 18-304
Tamis D (mm) 63 50 40 31,5 25 20 16 12,5 10 8
Refus cumulé en % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamis D (mm) 6,3 5 4 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,08 -
Refus cumulé en % 20 61 86 98 99 99 99 99 99 -
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DIMENSIONS TAMIS (mm) 3
|
g;‘:\iﬁi DENSITE APP POIDS SPE LOS ANGELES MICRO DEVAL DY:EQ\'GJUE
Gravier 317,5 - - 16% 10%
g’
OBSERVATIONS

* | "échantillon sera détruit aprés trois mois & compter du 17/05/2018 : Date de fin des essais

* (Ce PV atteste uniquement des caractéristiques de I'échantillon soumis aux essais )

Fait & Abidjan le, 18 mai 2018

Le responsable des-essais
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